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Грузополучатель, Aдрес

Общество с ограниченной ответственностью "СУ-14"

  Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

1730024039СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА №

Лист: 1 Листов: 1

Номер контракта-договора:

Транспорт № 54869938 

Станция: ГРИВНО Заказ №643/00186217-52815 17/2-1189

Упаковка

Связки

Наименование продукции:

Арматура в прутках

Кол-во товара:

12

Масса нетто, факт:

67.810

ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016Стандарт ( марки / поставки / профиля )

Профилеразмер
Масса брутто

факт, т

Масса нетто

факт, т
Марка№ пп

Поз.

Зак.
Плавка

Отгружаемые позиции

Партия атт. Номер материалаДлина, мм Кол-во

1 70614710 36 62.23562.180А500С ЭЛ706147/1 WEB11000411700 11

2 70614810 36 5.6355.630А500С ЭЛ706148/1 WEB11000411700 1

67.810 67.87012

Качественные характеристики

№ пп Класс прочности Состояние поставки Вес 1 метра, кг/м Отклонение массы Форма профиля
Точность

изготовления
Отн.площадь
рифления, fr

1 А500С И1 7.88 ОМ1 2Ф ОВ2 0.065

2 А500С И1 7.9 ОМ1 2Ф ОВ2 0.066

Химический состав               

№ пп C % Si % Mn % S % P % Cu % Al % N % V % Ti % Nb % Mo % Сэкв %

1 0.21 0.24 1.18 0.018 0.017 0.10 0.002 0.007 0.003 0.002 0.0040 0.008 0.44

2 0.20 0.20 1.19 0.009 0.016 0.09 0.002 0.007 0.003 0.002 0.0040 0.008 0.43

Результаты испытаний               

№ пп
Предел текучести

сигма-т(0,2) Н/мм2
Предел прочности

сигма-в Н/мм2

Относительное
удлинение дельта-5

%

Относительное
полное удлинение

дельта-max %

Отношение
сигма-в/сигма-т(0,2)

Холодный изгиб.
180°

1 632/648 734/747 16/16 7.5/7 1.16/1.15 УД/УД

2 656/626 755/733 16/15.5 7/8.5 1.15/1.17 УД/УД

Примечание: СПОСОБ2 Испытания сварных соединений согласно протокола №173 от 18.03.2020г Испытательного центра "НИЦ "Строительство" Москва , 2-я

Институтская ул.,д.6 Сэкв- с учетом 6.1.4.4

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и тех. условиям. Сертификат качества действителен только на территории

СНГ. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

Стан: 350

Сайт для 

проверки

сертификата

check.severstal.ru

Используйте

QR-код для

проверки

подлинности

сертификата

Подписано электронной подписью, 16463

 Семенкова О.В., 25.02.2022 19:14:57

ПАО «Северсталь», г. Череповец, Мира 30

Проверочный код 0170720558

Маркировка:

Для проверки ЭЦП следует установить сертификат Qualified_bin со страницы pki.stalcom.com/rus/certificates , а также КриптоПро PDF

Сервер проверки электронной подписи КриптоПро  https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/

Смотри приложение к сертификату - упаковочный лист

http://chermk.severstal.com/rus/customers/crt/index.phtml?id=7BA899CF2D3A8CCF62E432C8746B52F49CF8DFB75D1894856FE7AC34615D9C4F5F68D6208A8A9F17CCBD917E99B6A680
pki.stalcom.com/rus/certificates
http://www.cryptopro.ru/products/other/pdf
https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/


УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ Приложение сертификата № 1730024039 от 25.02.2022

Плавка Нетто факт, т Брутто, тПартия атт Ед. продукции
706147 5.630 5.635ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 10

706147 6.000 6.005ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 11

706147 5.630 5.635ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 12

706147 5.610 5.615ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 14

706147 5.610 5.615ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 16

706147 5.610 5.615ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 18

706147 5.620 5.625ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 20

706147 5.620 5.625ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 22

706147 5.620 5.625ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 26

706147 5.630 5.635ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 28

706147 5.600 5.605ЭЛ706147/1 ЭЛ706147 3

706148 5.630 5.635ЭЛ706148/1 ЭЛ706148 3

ИТОГО
Общее кол-во Нетто факт, т Брутто, т

12 67.810 67.870


		2022-02-25T19:15:01+0300
	Cherepovets, ПAO SeverStal
	PdfPKCS7 signature
	To subscribe the documents




